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3.1

3.2

ESPECIFICACION TECNICA LP16
CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN PARA RETENIDAS

ALCANCES

Estas especificaciones cubren las condiciones técnicas requeridas para la
fabricacion, pruebas y entrega del cable de acero para retenidas que se
utilizaran en lineas y redes primarias.

NORMAS APLICABLES

El cable de acero, materia de la presente especificacién, cumplira con las
prescripciones de la siguiente norma, segun la version vigente a la fecha de la
convocatoria de la licitacion:

NORMA TITULO

ASTM A 475 STANDARD SPECIFICATION FOR ZINC-COATED STEEL WIRE
STRAND

ASTM A 90 STANDARD TEST METHOD FOR WEIGHT OF COATING ON
ZING - COATED (GALVANIZED) IRON OF STEEL ARTICLES

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CABLE

El cable para las retenidas sera de acero galvanizado de grado SIEMENS-
MARTIN. Tendra las caracteristicas y dimensiones que se indican en la Tabla
de Datos Técnicos Garantizados.

El galvanizado que se aplique a cada alambre correspondera a la clase B
segun la Norma ASTM A 90.

Material

El material de base serd acero producido por cualquiera de los siguientes
procesos de fabricacion: horno de hogar abierto, horno de oxigeno basico u
horno eléctrico; y de tal calidad y pureza que una vez trefilado a las
dimensiones especificadas y cubierta con la capa protectora de zinc, el
cableado final y los alambres individuales tengan las caracteristicas
prescritas por la norma ASTM A 475.

Cableado

Los alambres de la capa exterior serdn cableados en el sentido de la mano
izquierda.
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3.3 Uniones y empalmes

Previamente al trefilado, se aceptardn uniones a tope realizadas con
soldadura eléctrica. En cables formados con 3 alambres no se permitira
ninguna unién en los alambres terminados. En cables de 7 alambres, se
aceptaran uniones en alambres individuales solo si no existiera mas de una
unién en un tramo de 45,7 m del cable terminado. No se aceptara, en ningln
caso, uniones o empalmes realizados al cable terminado.

PRUEBAS

Las pruebas estan orientadas a garantizar la calidad de los suministros, por lo
gue deberan ser efectuadas a cada uno de los lotes de cable a ser
suministrados, en presencia de un representante del Propietario; caso
contrario, debera presentarse tres (03) juegos de certificados incluyendo los
respectivos reportes de prueba satisfactorios emitidos por una entidad
debidamente acreditada por el pais de origen, la misma que formara parte
de una terna de tres (03) entidades similares que seran propuestas por el
Proveedor (antes de iniciar las pruebas) para la aprobacion del Propietario.

Salvo indicacion expresa de las normas indicadas en el numeral 2.0, el
tamafio de la muestra a ensayar e inspeccionar no sera menor al 10% del
suministro.

Las pruebas a desarrollar son:
Verificacion del nimero de alambres y el sentido del cableado.

Verificacion de la relacion del paso de la hélice del cableado al didmetro
del cable de acero.

Medicion de la densidad lineal (masa por unidad de longitud) del cable de
acero.

Prueba de carga de rotura de los alambres
Prueba del alargamiento (elongacion) del
cable. Prueba de la ductibilidad del acero

Determinacién del depésito de zinc sobre la superficie del alambre de
acero, en gr/m2, de acuerdo con los métodos de la norma ASTM A 90

Prueba de la adherencia de la capa de zinc sobre los alambres de acero.
Verificacion del acabado de los alambres de acero recubiertos con zinc.

Los instrumentos a utilizarse en las mediciones y pruebas deberan tener un
certificado de calibracion vigente expedido por un organismo de control
autorizado.

Los certificados y reportes de prueba deberan ser redactados solamente en
idioma Espafiol o Inglés.
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El costo para efectuar estas pruebas y los costos que genere el representante
del Propietario o de la entidad certificadora estaran incluidos en el precio
cotizado por el Postor.

EMBALAJE

El cable sera entregado en carretes de madera de suficiente robustez para
soportar cualquier tipo de transporte e integramente cerrado con listones de
madera para protegerlo de cualquier dafio y para un almacenamiento
prolongado a intemperie y en ambiente salino.

Todos los componentes de madera deberan ser manufacturados de una
especie de madera sana, seca y libre de defectos, capaz de resistir un
prolongado almacenamiento.

Las superficies internas de los carretes deberan estar cubiertas con
capas protectoras de papel impermeable pesado, a fin de evitar el contacto
directo del carrete con el cable de acero. Similarmente, luego de enrollar el
cable, toda la superficie del cable sera cubierta con el papel impermeable para
servicio pesado.

El papel impermeable externo y la cubierta protectora con listones de madera
seran colocados solamente después que hayan sido tomadas las muestras
para las pruebas pertinentes.

Cada carrete debera ser identificado (en idioma Espafiol o Inglés) con la
siguiente informacion:

- Nombre del Propietario

- Nombre o marca del Fabricante

- NuUmero de identificacion del carrete

- Nombre del proyecto

- Tipo, diametro y numero de alambres del cable

- Lote de produccion

- Longitud del conductor en el carrete, en m

- Masa neta y total, en kg

- Fecha de fabricacién

- Flecha indicativa del sentido en que debe ser rodado el carrete
durante su desplazamiento.

La identificacion se efectuara con una pintura resistente a la intemperie y a las
condiciones de almacenaje y en las dos caras laterales externas del carrete.
Adicionalmente, la misma informacion debera estamparse sobre una lamina
metalica resistente a la corrosion, la que estara fijada a una de las caras
laterales externas del carrete.

El costo del embalaje sera cotizado por el Proveedor considerando que los
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carretes no seran devueltos.

La longitud total de conductor de una seccion transversal determinada se
distribuird de la forma mas uniforme posible en todos los carretes. Ningun
carrete tendra menos del 3% ni mas del 3% de longitud real de conductor
respecto a la longitud nominal indicada en el carrete.

ALMACENAJE Y RECEPCION DE SUMINISTROS

El Postor debera considerar que los suministros  seran  almacenados
sobre un terreno compactado, a la intemperie, en ambiente medianamente
salino y himedo.

Previamente a la salida de las instalaciones del fabricante, el Proveedor
debera remitir los planos de embalaje y almacenaje de los suministros
para revision y aprobacion del Propietario; los planos deberan precisar
las dimensiones del embalaje, la superficie minima requerida para
almacenaje, el maximo nimero de paletas a ser apiladas una sobre otra y, de
ser el caso, las cantidad y caracteristicas principales de los contenedores en
los que seran transportados y la lista de empaque. Adicionalmente debera
remitir todos los certificados y reportes de prueba solicitados.

La recepcién de los suministros se efectuara con la participacion de un
representante del Proveedor, quién dispondra del personal y los equipos
necesarios para la descarga, inspeccion fisica y verificacion de la cantidad de
elementos a ser recepcionados. El costo de estas actividades estara incluido
en el precio cotizado por el Postor.

INSPECCION Y PRUEBAS EN FABRICA

La inspeccién y pruebas en fabrica deberan ser efectuadas en presencia de
un representante del Propietario o una Entidad debidamente acreditada que
sera propuesta por el Proveedor para la aprobacion del Propietario. Los
costos que demanden la inspeccion y pruebas deberan incluirse en el precio
cotizado por el Postor.

INFORMACION TECNICA REQUERIDA
Informacién Técnica para todos los Postores

Las ofertas técnicas de los postores deberan contener la siguiente
documentacion técnica:

Tabla de Datos Técnicos Garantizados debidamente llenada, firmada y
sellada.

Informacién Técnica adicional para el Postor Ganador

Complementariamente, el postor ganador debera presentar la siguiente
documentacion técnica:
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Un juego de la version vigente de las Normas Técnicas que se indican
en el numeral 2 de la presente especificacion.

Copia de los resultados de las pruebas tipo o de disefio.

Catalogos del fabricante precisando los coédigos de los suministros,
sus dimensiones, masa, etc.

Curvas esfuerzo - deformacién del cable.

Planos de disefio de los carretes para aprobacion del propietario.
Recomendaciones y experiencias para el transporte, montaje,
mantenimiento y el buen funcionamiento de los suministros.

El

costo de la documentacién técnica solicitada estara incluido en el

precio cotizado para los suministros y su ausencia sera causal de
descalificacion.




